
 

БЕТОН 

ИСПЫТАНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ & ПОДВИЖНОСТЬ 

Код изделия 
 

UTC-0400E Набор для определения осадки конуса, оцинкованная 

сталь 

UTC-0402E Стандартный конус 

UTC-0404E Опорная площадка 500x500x60 мм с ручками 

UTC-0406 Конусная воронка 

UTC-0408 Штыковка Ø 16x600 мм 

UTGH-1605 Круглый совок, средний 

UTGM-0380 Стальная линейка 300x1 мм 

 

Стандарты 

ГОСТ 10181-2014; EN 12350-2 

 

Метод испытания на осадку используется для определения 

марки по подвижности и удобоукладываемости бетонной 

смеси. 

Для предотвращения коррозии набор UTC-0400E поставляется 

оцинкованным. 

 

 
Верхний диаметр конуса 

Диаметр основания 

Высота 

Толщина 

100 ± 2 мм 

200 ± 2 мм 

300 ±2мм 

1,5 мм 

Опорная площадка с ручками 500x500x60 mm 

Габариты (весь комплект) 550х560х310 мм 

Масса (около) (весь комплект) 9 кг 

 


